PRZEGLAD TECHNOLOGII | PRODUKTOW

RENOWACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM GEOSYNTETYKOW Z *INORY*

: Produkt firmy Huesker® HaTelit® C40/17 s il Produkowane przez firme Fibertex®

: Jest elastyczng poliestrowa siatkgq zbroje- 4 geotekstylia AM-2 wytwarzane sg z PP,
niowg zespolong w ptaskie sploty. Sploty ' w postaci maty iglowanej, bezwezetkowey,
sq przeplecione w sztywnych weztach wstepnie sprasowanej i jednostronnie
siatki. Materiat jest jednostronnie pokryty sprasowanej termicznie, co zapewnia
i zszyty z warstwg witdkniny. Caty wyrdb statg gruboSc i utatwia zastosowanie
Jjest powleczony otoczkg bitumiczna. odpowiednio matych ilosci asfaltu.

Wystepujacy w ostatnich latach znaczny wzrost ruchu pojazdéw (w latach 1995-2000 wzrost ruchu
: samochodéw ciezarowych o ok. 44%, samochodow dostawczych o ok. 43%, samochoddw osobowych o ok.
: 29%), oraz podwyzszenie dopuszczalnego nacisku na o$ pojazdu do 115 kN - stawiajg coraz wyzsze
wymagania w odniesieniu do zywotnosci nawierzchni, optymalnych kosztéow i efektywnych sposobéw
: utrzymania drog. Koszty naprawy znacznie uszkodzonych nawierzchni drég sg bardzo duze i to jest
: powodem, dla ktérego stawiane sg wysokie wymagania odnosnie metod oraz materiatéw, uzywanych do
: remontu / konserwacji drog.
: Dla zwiekszenia wytrzymatosci na rozcigganie warstwy asfaltowej, zniwelowania naprezen,
. zabezpieczenia przed przenikaniem peknie¢ ze starej nawierzchni na nowa, stworzenia efektu przepony
* powstrzymujacej penetracje wody w konstrukcje nawierzchni stawia do dyspozycji Projektantow,
. Inwestorow i Wykonawcow wyroby zapewniajace uzyskanie ww. efektow:

ALTERNATYWA TRADYCYJNYCH METOD RENOWOWANIA
NAWIERZCHNI JEST ROWNIEZ - PROPONOWANY PRZEZ
NOWY PRODUKT BEDACY POLACZENIEM OBU OMOWIONYCH
W TYM “PRZEGLADZIE” MATERIALOW: HaTelit®C40/17/AM-2

GEOWLOKNINA POLIPROPYLENOWA
FIBERTEX® AM-2, AM-2 SPECIAL
DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

4 Geowltdknina Fibertex® AM-2 stosowana jest w nawier;

chniach bitumicznych jako warstwa niwelujgca naprezenia

i obcigzenia oraz jako wodochronna membrana petnigca funkcje:

- zmniejszania propagacji spekan odbitych od podbudowy
zwigzanej cementem lub spekan wystepujacych od pod-
budowy z kostki kamiennej lub betonowej oraz przy poszerze-

: niach istniejacych jezdni, przez co uszkodzenia nie sa przeno-

: (pasow startowych, drég kotowania szone na nowg hawierzchnie;

: I stojanek samolotow) geotekstyliami AM-2. | - zapobiegania przenikaniu wody przez spekana konstrukcje

. Lotnisko miedzynarodowe w Barcelonie. nawierzchni:

- zapobiegania wzajemnego przemieszczania sie poszczegol-
nych warstw nawierzchni oraz wyptukiwaniu ziaren ze struktur
konstrukcyjnych.

Geowtdknina Fibertex®* AM-2 jest produkowana w oparciu o
miedzynarodowe standardy dla wyrobow tekstylnych
zatwierdzonych w normie AASHTO M 288.

Zalecana grubos¢ warstwy bitumicznej utozonej na geowtdk-

ninie nie moze by¢ mniejsza niz 40 - 45 mm.

Do recznego rozwijania stosuje sie wyrdb o oznaczeniu
AM-2, do mechanicznego - 0 oznaczeniu AM-2 Special. Typy te

Pokrycie nawierzchni z kostki brukowej réznig sie potozeniem strony wyrobu, przewidzianej do utozenia
geotekstyliami AM-2. na zwilzonej emulsja wiazaca renowowanej starej nawierzchni.
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SIATKI POLIESTROWE HaTelit® C40/17
DO ZBROJENIA WARSTW ASFALTOWYCH :

/ Siatki HaTelit® sg przeznaczone do wzmacniania i remontlmf
nawierzchni z warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych w
budownictwie drogowym, lotniskowym i wodnym. Z uwagi na
zawartos¢ bitumu w siatce ilos¢ emulsji lub uptynnionego asfaltu
potrzebna do skropienia pod utozenie siatki jest niewielka. Wybor
materiatu poliestrowego oparto na podobienstwie pomiedzy jego
wiasciwosciami mechanicznymi i modutem sprezystosci
mieszanki mineralno - asfaltowej. Dzieki bitumicznej otoczce
poliestru uzyskuje sie najlepszy wspoétczynnik szczepnosci
odcinek Jezor - Tychy z zastosowa- pomiedzy siatkg a warstwami mineralno-bitumicznymi. Siatki
niem siatki HaTelit® C40/17. HaTelit® sa odporne na wysoka temperature do +190°C,

z rozpuszczalniki organiczne i srodki odladzajace. Poliester jest
polimerem najbardziej odpornym na sity $cinajace z wszystkich
dostepnych i stosowanych do produkcji siatek do wzmacniania
warstw bitumicznych materiatéw, z ktérych niewatpliwie jest
najbardziej odpowiednim [w poréwnaniu z siatkami z litego
tworzywa, materiatami o ruchomych, przesuwnych weztach, a
takze wyrobow z wtokien z topionych materiatbw mineralnych
(szkto, bazalt), ktére majg bardzo matg wytrzymatos¢ na sily
Scinajace i potrafia ulec sproszkowaniu pomiedzy warstwami
bitumicznymi w krotkim okresie eksploatacji], wyrobem ze
k S sztywnymi weztami do stosowania w drogownictwie.

Wzmocnienie siatkq HaTelit®C40/17 Siatki HaTelit® zwiekszajg wytrzymato$¢ na rozcigganie warstwy
nawierzchni drogowej w Os$wiecimiu asfaltowej oraz zapewniajg dystrybucje poziomych naprezen
w ciagu DK - 44 " | powstatych od obcigzenia na wiekszg powierzchnie (vide wykres

obok).
Ekwiwalentna sztywnos$¢é Siatki HaTelit® stosowane sa w zakresie:
przyczepnosci zbrojenia - zbrojenia i wzmacniania asfaltowych warstw jezdnych
geosyntetycznego do asfaltu nawierzchni; . _ o
wg De Bond A'H.; Anti-Reflective Design of - napraw nawierzchni asfaltowych z poprzecznymi spekaniami,
M%’fj"gggcsee%ﬁ%’,}ae’;’cmg‘g%eg’gh tzw. odbitymi i spekaniami typu termicznego i zmeczeniowego;
The Nedtherlands; 1999. - zbrojenia zlacz roboczych, nawierzchni w poszerzeniach,
A - polipropylen, toczony z piyt przecie¢ jezdni wykopami, w potaczeniach nowej ze starg
B - szkto nawierzchnia.
C.D - szkio, z pow%okablpgllmerowau Zalecana grubosc¢ warstwy bitumicznej utozonej na siatce nie
E - poliester, np. HaTelit powinna byé mniejsza niz 60 mm, najkorzystniej jest lokowac jg |
F - stal, drut okraglty .. . : . . . :
G - stal, o strukturze przestrzennej Qod warstwa wiazaca, tj. 120-200 mm pod powierzchnig Jezdnlj;
10 Charakterystyka techniczna materiatéw stosowanych do renowacji nawierzchni,
9 zalecanych przez *INORA™:
L Geowtdknina Siatka Metody -
8 Wiasciwosci JednostkalF|BERTEX®AM-2| HaTelit® C40/17  badania wg: |
E 7 Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
E 4 - wzdtuz pasma kN/m 29 50
z - wszerz pasma kN/m 29 50 ] 02';‘;:?896
% 5 Wytrzymatos$¢ przy zerwaniu:
= - wzdtuz pasma % 60 12
g 4 - wszerz pasma % 60 12 :
3 Masa powierzchniowa g/m2 150 360 QSP&:'%% 4 922'1%';9?
2 . PN-ISO
Grubos¢ przy nacisku 2 kPa mm 1 - 0863:1994
1 , ,
Nominalny wymiar oczek pomiar
(w osiach splotow) mm B 40 x 40 bezposredni
A B c b E F G Aprobata techniczna IBDiM nr: AT/99-04-0642 |AT/2002-04-0274 -

| dla Panstwa, dla P.T. Czytelnikéw, pomocy, doradztwa i dalszych informacji technicznych w zakresie
aplikacji petnej gamy tych i innych geosyntetykéw gotowe jest udzielic:
Przedsiebiorstwo Realizacyjne *INORA®* Sp. z o.0.

44-101 Gliwice 1, skr. poczt. 482, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11
tel. (0-32) 238 86 23, 230 49 96; fax (0-32) 238 86 23, 230 49 97 :
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